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Soudeur Industriel - Secteur charpentes et
ouvrages d'art

® PUBLIC CONCERNE
Tout public.

= PREREQUIS

e Aucun pour le bloc 1, avoir suivi le bloc numéro 1 du soudeur
industriel pour accéder au bloc 2.

H OBIJECTIFS

A 'issue de la formation, vous serez capable :

Bloc 1:

e de préparer la zone de travail et les moyens nécessaires & I'activité

e de préparer les pieces et éléments a positionner et & assembler

e de rédliser la maintenance de 1°" niveau du poste de travail.

Bloc 2:

e deréglerles parametres de soudage

¢ de réaliser un positionnement d'éléments sur un ensemble ou sous
ensemble partiellement soudé

e de rédaliser les soudures sur un ensemble préassemblé sur au moins
un procédé de soudage

¢ de contréler la qualité des fravaux de soudure.

= CONTENU
SOUDEUR INDUSTRIEL - BLOC 1 - MODULE GENERIQUE (126 H)

PARTIE 1 : E-LEARNING ET ATELIER (105 H)

E-LEARNING THEORIE DU SOUDAGE THEORIE DES PROCEDES USUELS DE
PRATIQUE EN ATELIER - SOUDAGE A PLAT DE CND
TOLES * Quiz de démarrage

Pour accéder au détail de chaque

PR A A ¢ Introduction aux CND
procédé, cliquez sur les liens ci-dessous :

¢ Présentation générale.
> o AEEI-ACIER (35 h) °
<+ MAG2-ACIER (35h) METALLURGIE
== ¢ TIG1-ACIER (35h)
> e Propriétés des aciers
{1 PARTIE2.1: THEORIE EN SALLE DE ¢ Notions de rupture fragile ou
(O COURS (21 H) ductile
L ] . Essais mé .
(D THEORIE DU SOUDAGE ET DE SES I\jséc’r“;IIrL?rZ(i:qugsUsZiers of
< , L)
A IMPERFECTIONS (DEFAUTS) soudabilite.
2 ¢ Infroduction p
9) o Défauts géométriques ETUDE DE CAS
e Défauts de structure métallurgique « Fabrication d'une conduite
e Contraintes et déformations forcée
* Quizz. ’
THEORIE DU SOUDAGE A L'AEE-TIG- COMPLEMENTS THEORIQUES
MAG » Désignation des aciers
¢ Infroduction e Lecture de plan.
¢ Principe
e Hygiéne et sécurité QCM PARTIE 2.1
¢ Application )
o Défauts types.
Code stage

SI-CHARP 364 h

aifriser les techniques de soudage des toles
ot tubes d'acier, de forte épaisseur, selon les

procédes Arc a I'Electrode Enrobée (AEE) et
Metal Active Gas (MAG).

MOYENS PEDAGOGIQUES

m Formation individualisée : une
pédagogie par objectifs est mise en
oceuvre.

B Formation articulée entre théorie et
mise en pratique approfondie, suivant
une progression de difficultés en
cabine de soudage et/ou en
environnement reconstitué.

m Formation animée et encadrée par
des formateurs habilités et experts
dans leur domaine.

EVALUATIONS DES ACQUIS

e Echange avec le formateur durant
toute la formation (Fiche de suivi de la
progression pédagogique)

¢ Rédaction d'un livret de suivi de la
progression pédagogique et des
travaux réalisés en entreprise

¢ Validation des acquis par un test
pratique (Titre paritaire a finalité
professionnelle).

Tarif HT

Nous contacter pour obtenir
un devis personnalisé.

Mise & jour 24-11-2025 CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com é <OUDURE

GROUPE

Nous contacter :
03 82 59 49 28


https://formation.isgroupe.com/fr/accueil
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-aee-a-plat-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-mm-a-12-mm-aee1-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-mag-135-138-a-plat-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-et-12-mm-mag2-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-mag-135-138-a-plat-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-et-12-mm-mag2-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-tig-141-a-plat-des-toles-dacier-depaisseur-inferieure-a-3-mm-tig1-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-tig-141-a-plat-des-toles-dacier-depaisseur-inferieure-a-3-mm-tig1-acier

SOUDEUR INDUSTRIEL - BLOC 2 - SECTEUR CHARPENTES ET OUVRAGES D’ART (238 H)

PARTIE 2.2 : THEORIE EN SALLE DE COURS (7 H)

QUALITE

¢ Introduction & la qualité en soudage et
descriptif d'un mode opératoire de soudage

o Généralités

¢ Exigences de qualité en soudage.
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¢ Qualification de soudeur
¢ Rappel : Régles pratiques d'hygiene et
sécurité.

COMPLEMENTS THEORIQUES
¢ Symbolisation des soudures.
QCM PARTIE 2.2

PARTIE PRATIQUE (196 H - SOIT 28 H PAR PROCEDE)
PARTIE PRATIQUE EN ATELIER - SOUDAGE A PLAT ET
EN POSITION DE TOLES ET DE TUBES

Pour accéder au détail de chaque procédé,
cliquez sur les liens ci-dessous :

¢ MAG4-ACIER
¢ MAG4-ACIER
¢ MAGS8-ACIER
o AEE2-ACIER rutile
e AEE3-ACIER rutile
e AEE4-ACIER rutile
o AEES5-ACIER rutile

EXAMEN BLANC ET REVISIONS (35 H)

CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com é <2OUDURE

GROUPE


https://formation.isgroupe.com/fr/accueil
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/perfectionnement-au-soudage-mag-135-138-en-positions-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-et-12-mm-mag4-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-mag-135-138-a-plat-des-tubes-dacier-depaisseur-entre-3-et-12-mm-mag6-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/perfectionnement-au-soudage-mag-135-138-en-positions-des-tubes-dacier-depaisseur-entre-3-mm-et-12-mm-mag8-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/initiation-au-soudage-aee-a-plat-des-tubes-dacier-depaisseur-entre-3-mm-a-12-mm-aee2-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/perfectionnement-au-soudage-aee-en-angle-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-mm-a-12-mm-aee3-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/perfectionnement-au-soudage-aee-bout-a-bout-des-toles-dacier-depaisseur-entre-3-mm-a-12-mm-aee4-acier
https://formation.isgroupe.com/fr/formations_is/pratique_soudage/perfectionnement-au-soudage-aee-en-positions-des-tubes-dacier-depaisseur-entre-3-mm-a-12-mm-aee5-acier

